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Herzlich Willkommen 

 
     Veranstalter: 

 
Referent: 

     VHV Versicherung        
     Bautage 2019 
 

 
 

Dipl. Ing. Betr.-Wirt Thomas Jansen 
Von der Ing.-Kammer Bau NRW 
ö. b. u. v. Sachverständiger für 
Schäden an Gebäuden 
n. ISO 17.024 zert. Sachverständiger 
für die Bewertung bebauter und 
unbebauter Grundstücke 
 
41812 Erkelenz  
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• Vortrag im Rahmen der VHV Bautage 2019 
 

• Rissdefinitionen, Systematik, typische Rissbildungen, Messung 
und Dokumentation 

• Klassische Schadensbilder im Mauerwerksbau 
• Risse in mineralischen Bauteilen 
• Riss-Sanierung und deren Folgen für den Baukörper 

 

Risse im Mauerwerksbau   
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Rissbezeichnungen 
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Typische Rissbildung 

Anschlussfuge Decke zur 
ausgehenden Wand 

Ursache unterschiedliche 
Bauteilbewegungen 

http://www.schaeden-an-gebaeuden.de/uploads/pics/schaeden_an_klinkerfassaden_00011_20070314.jpg�
http://www.heinze.de/hbo/medienpool/04444/images/1766715u24.jpg�
http://www.heinze.de/hbo/medienpool/04444/images/1905633u16r.jpg�
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Folgen einer Rissbildung 
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Folgen einer Rissbildung 
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Folgen einer Rissbildung 
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Folgen einer Rissbildung 
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Folgen einer Rissbildung 
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Folgen einer Rissbildung 
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III. Bauschadensbericht BMVBW 
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III. Bauschadensbericht BMVBW 
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• Im Bewertungszeitraum wurden durchschnittlich rund 32 
Mängel pro Projekt festgestellt. Die klassischen 
Baugewerke verursachten die meisten Mängel. Knapp 
56 % der Mängel wurden bereits vor der 
Schlussbegehung festgestellt, der bautechnische 
Ausbau lag mit rund 37 % der Mängel in der Auswertung 
vorn. 

 

• Die durchschnittliche Anzahl festgestellter Mängel hat 
von 2003 bis 2007 um 102 % zugenommen. 

 

II. Bauschadensbericht DEKRA 
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• Im Durchschnitt betragen die Kosten zur unmittelbaren 
Mangelbeseitigung rund 10.300 Euro inkl. 19 % 
Mehrwertsteuer (brutto). Durch einen Mangel können 
Mangelfolgekosten, wie z. B. Gerichtskosten und Kosten 
für Gutachten bzw. den Wertverlust, entstehen. Die 
Mangelfolgekosten betragen bis zum Dreifachen der 
Mangelbeseitigungskosten, also bis zu 31.000 Euro. 

II. Bauschadensbericht DEKRA 



R.I.B. 
Buscherbahn     5 
41812    Erkelenz 
Tel.: 02431/81661 

- Folie 18 - 

Definitionen für Rissbildungen Teil I 
 
Klassifizierung von Rissen: 
 
 
• Als „feiner Haarriss“ wird ein gerade noch sichtbarer Riss bezeichnet 
• Als „Haarriss“ bezeichnet man einen haarfeinen Riss, mit einer Breite 

bis 0,2 mm 
• Der „feine Riss) ist in seiner Stärke zwischen dem „Haarriss“ und 

dem „mittleren Riss“ einzuordnen 
• Als „mittlerer Riss“ wird ein Riss bezeichnet, der deutlich als Mangel 

hervortritt und eine Breite bis ca. 0,5 mm hat; normalerweise wird die 
Rissbreite maßlich noch nicht angegeben 

• Alle stärker hervortretenden Rissbildungen werden üblicherweise mit 
einer geschätzten oder gemessenen Maßangabe in mm bezeichnet  
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       DIN 18550-1:2014-12  
       Das bloße Vorhandensein von Rissen stellt nicht zwangsläufig eine Beeinträchtigung des 

optischen oder technischen Wertes dar.  
 

 C.3 Bewertung von Rissen  
 C.3.1 Allgemeines  
 Risse in begrenztem Umfang sind nicht zu beanstanden, wenn sie den technischen und 

optischen Wert des Putzes nicht beeinträchtigen.  
 

 C.3.2 Technischer Wert  
 Eine Beeinträchtigung des technischen Wertes liegt vor, wenn durch Risse der 

Schlagregenschutz des Mauerwerks und/oder die Witterungsbeständigkeit von Putz und 
Anstrich nicht mehr sichergestellt wird. Eine generell gültige maximale Rissbreite kann nicht 
angegeben werden. Eine mögliche Beeinträchtigung des technischen Wertes durch Risse, 
je nach verwendetem Putz, Putzsystem und Putzgrund, muss im jeweiligen Einzelfall 
separat bewertet werden.  
 

 C.3.3 Optischer Wert  
 Eine Beeinträchtigung des optischen Wertes liegt vor, wenn sich Risse bei Betrachtung 

unter gebrauchsüblichen Bedingungen (Abstand, Blickposition, Beleuchtung usw.) störend 
abzeichnen und die Putzfläche eine besondere gestalterische oder repräsentative 
Bedeutung hat. 



R.I.B. 
Buscherbahn     5 
41812    Erkelenz 
Tel.: 02431/81661 

- Folie 23 - 

Rissbildungen in einem WDVS 
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Matrix zur Bewertung der Hinnehmbarkeit optischer Mängel 



R.I.B. 
Buscherbahn     5 
41812    Erkelenz 
Tel.: 02431/81661 

- Folie 27 - 

Überspachtelte Risse an einer Putzfassade 
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Definitionen für Rissbildungen Teil III 
 
Unterscheidung nach Ursache: 
 
 
• Setzriss 
 
• Schubriss 
 
• Schwindriss 
 
• Spannungsriss aus thermischer Längenänderung 
 
• Absprengung aus Kantenpressung 
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Senkung an einem Gebäude 
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Grundwasserabsenkung und Aueböden 

(RWE POWER AG 2009) 
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Rissbildungen durch Erschütterungen 
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Rissursachen  
 
Risse treten stets dann auf, wenn die vorhandenen Festigkeiten, 
vornehmlich die Zugfestigkeit des Materials, der Belastung durch innere 
Kräfte, durch chemische Reaktionen oder durch von außen aufgebrachte 
Lasten sowie thermische und mechanische Beanspruchungen nicht mehr 
standhalten können.  
 
Das Material möchte der Belastung stets durch Bewegung (Verformung) 
ausweichen. Ist diese Bewegung nicht möglich, entsteht eine Behinderung 
und die äußeren Kräfte (Belastungen) bauen im Material Spannungen 
(innere Kraft) auf.  
Risse an Gebäuden bzw. Bauteilen können durch unterschiedliche 
Ursachen entstehen:  
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Definitionen für Rissbildungen Teil III 
 
Unterscheidung nach Ursache: 
 
 
• Setzriss 
 
• Schubriss 
 
• Schwindriss 
 
• Spannungsriss aus thermischer Längenänderung 
 
• Absprengung aus Kantenpressung 
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Risse im Mauerwerksbau 
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Freie Formänderungen kommen praktisch nicht vor, da sich Bauteile  
i. d. R. nicht behinderungsfrei im Bauwerksgefüge verformen können. 
 
  => Spannungen   => Risse! 

Risse im Mauerwerksbau 

•Zug-, Biege-, Schub- und Scherspannungen sind rissgefährlich für 
Mauerwerk -besonders bei geringer Auflast! 
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Risse im Mauerwerksbau 

 
Der Tragwerksplaner berechnet die Standsicherheit. 
 
Beanspruchungen aus  
-Formänderungen / Verformungen 
-Eigenspannungen 
-unterschiedlichen Materialeigenschaften 
-Temperatur- und Feuchteeinwirkungen 
 
werden nur selten, zu selten, berücksichtigt !! 
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Risse im Mauerwerksbau 
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Risse im Mauerwerksbau 
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Risse im Mauerwerksbau 

Ziegel / KS = 0,0 / -0,2 => i.O. Z / KS = + 0,3 / -0,3 =>Δ von 1,5 mm / Geschoss  
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Ziegelmauerwerk und Kalksandstein – Mauerwerk 
nebeneinander im Verbund gemauert 
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Risse im Mauerwerksbau 

 
Trennschichten einlegen 
 
Verformungsdifferenz 
kann sich dann direkt 
unter der Decke 
abbauen ! 
 
Mauerwerk bleibt  
weitgehend rissfrei ! 
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Vorschlag der Ziegelindustrie, um das 
Rissbildungsrisiko zu reduzieren 
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Risse im Mauerwerksbau 

Durchbiegung f von 
Stahlbetondecken 
 
Winkelverdrehung 
α1am Auflager 
Geringe Auflast P1 -
wirkt ungünstig 
 
Große Auflast P2- 
wirkt günstig Vorsicht: 
 
-oberstes Geschoss ! 
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Es ist immer wieder spannend auf den Baustellen … 
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Empfehlung eines Steinherstellers 
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Oberfläche / Optik / Badezimmer im OG  

Wandoberfläche in Q 4 
Mit Blattgoldauflage 
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WTA Merkblatt Risse 

Nach WTA-Merkblatt 2-4-91/D muss man grundsätzlich unterscheiden zwischen 
Rissen, die primär im verputzten Bauteil entstehen und erst sekundär auf der 
Putzoberfläche sichtbar werden (konstruktionsbedingte Risse) und Rissen, die 
ausschließlich im Putz auftreten (putzbedingte Risse).  
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WTA Merkblatt Risse 

Nachbesserung von Einzelrissen - Verfahren E 
 
-  Verfahren E1- starrer Rissverschluss 
 Nachbesserbare Risse sind Kerbrisse nach Abklingen der Verformungen 
 und konstruktionsbedingte Risse, wenn die Bauwerks- oder 
 Untergrundverformungen abgeschlossen sind. 
-  Verfahren E2 - Rissüberbrückung mit Putz 
 Nachbesserbare Risse sind konstruktiv bedingte Risse mit geringen 
 Restverformungen (< 0,2 mm) und Risse an Materialwechseln im 
 Putzgrund. 
-  Verfahren E3 - flexibler Rissverschluss/Umwandlung in eine Dehnfuge 
 Geradlinig verlaufende Risse mit größeren Rissrandbewegungen in 
 Situationen, bei denen die Umwandlung in eine der Regel sichtbare 
 Dehnfuge optisch akzeptabel ist. 
-  Flächige Nachbesserungen - Verfahren F  
-  Verfahren F7 - vorgehängte Fassadensysteme  
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Rissmonitore 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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Bei weiteren Fragen 
 
 

Rheinisches Institut für Bauschadensfragen 
Thomas Jansen  

Sachverständiger für Schäden an Gebäuden 
Buscherbahn 5 

41812 Erkelenz  
Tel.:  02431  / 81 661  
Fax: 02431 / 50 5354 

info@ri-bau.de 
bau.de 

 
 
 

http://www.ri-bau.de/�
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